
 

Generelle overfladetolerancer på spejl. 
 
 
 
 
 

Acceptable defekter i forhold til spejl størrelse 

 
Areal m2 

Acceptable punktdefekter 
med en Ø fra >=0.2 mm til 
<=0.5 mm (1) 

Acceptable hårfine defekter 
(f.eks. ridser) <= 50 mm (2) 
 

<= 0.30 2 2 

<= 0.80 2 2 

<= 1.45 3 2 

>= 1.45 4 3 

 
1: Accepteret, forudsat at de ikke danner en klynge 
 
2: Accepteret, forudsat at de ikke kan mærkes med en fingernegl 
 
Overnævnte fejl er acceptable, såfremt de IKKE kan ses på 1 meters afstand ved normal 
dagslys. 
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